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Pracoviště zkušební laboratoře: 

1. Zkušební laboratoř Controltest (zkoušky neprovádí) Boleslavova 901/7, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava 

2. Pobočka prozařovna A-blok areál BC MCHZ, s.r.o. Chemická 1, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

3. Pobočka prozařovna Lutín areál Roučka slévárna, a.s., Jana 

Sigmunda 119, 783 49 Lutín 

 

2. Pobočka prozařovna A-blok 

Zkoušky: 

Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

1* Zkouška ultrazvukovou 

metodou UT 

ČSN EN ISO 17640; 

ČSN EN ISO 22825; 

ČSN EN 10160; 

ČSN EN ISO 10893-8; 

ČSN EN ISO 10893-9; 

ČSN EN ISO 10893-10; 

ČSN EN ISO 10893-11; 

ČSN EN 10228-3; 

ČSN EN 10228-4; 

ČSN EN 10306; 

ČSN EN 10307; 

ČSN EN 10308; 

ČSN EN 12680-1; 

ČSN EN 12680-2; 

ČSN EN 12680-3; 

ČSN EN ISO 16810; 

ČSN ISO 9764 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 

2* Zkouška kapilární metodou 

PT 

ČSN EN ISO 3452-1; 

ČSN EN 10228-2; 

ČSN EN ISO 10893-4; 

ČSN EN 1371-1; 

ČSN EN 1371-2; 

ČSN ISO 9916; 

ČSN EN ISO 3452-5; 

ČSN EN ISO 3452-6 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 
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Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

3* Zkouška magnetickou 

metodou MT 

ČSN EN ISO 17638; 

ČSN EN 10228-1; 

ČSN EN ISO 10893-5; 

ČSN EN 1369; 

ČSN EN ISO 9934-1 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 

4* Zkouška prozařovací metodou 

RT 

ČSN EN ISO 17636-1; 

ČSN EN 12681-1; 

ČSN EN ISO 10893-6; 

ČSN EN ISO 5579 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny 

hvězdičkou 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných 

dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn) 
3 laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace 

 

3. Pobočka prozařovna Lutín 

Zkoušky: 

Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

1* Zkouška ultrazvukovou 

metodou UT 

ČSN EN ISO 17640; 

ČSN EN ISO 22825; 

ČSN EN 10160; 

ČSN EN ISO 10893-8; 

ČSN EN ISO 10893-9; 

ČSN EN ISO 10893-10; 

ČSN EN ISO 10893-11; 

ČSN EN 10228-3; 

ČSN EN 10228-4; 

ČSN EN 10306; 

ČSN EN 10307; 

ČSN EN 10308; 

ČSN EN 12680-1; 

ČSN EN 12680-2; 

ČSN EN 12680-3; 

ČSN EN ISO 16810; 

ČSN ISO 9764 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 
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Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

2* Zkouška kapilární metodou 

PT 

ČSN EN ISO 3452-1; 

ČSN EN 10228-2; 

ČSN EN ISO 10893-4; 

ČSN EN 1371-1; 

ČSN EN 1371-2; 

ČSN ISO 9916; 

ČSN EN ISO 3452-5; 

ČSN EN ISO 3452-6; 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 

3* Zkouška magnetickou 

metodou MT 

ČSN EN ISO 17638; 

ČSN EN 10228-1; 

ČSN EN ISO 10893-5; 

ČSN EN 1369; 

ČSN EN ISO 9934-1 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 

4* Zkouška prozařovací metodou 

RT 

ČSN EN ISO 17636-1; 

ČSN EN 12681-1; 

ČSN EN ISO 10893-6; 

ČSN EN ISO 5579 

Kovové materiály – 

svary, odlitky, 

výkovky, plechy, 

trubky 

- 

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny 

hvězdičkou 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných 

dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn) 
3 laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace 


