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Zkoušky: 

Pořadové 

číslo   
1
 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody  2 

Předmět 

zkoušky 

1. Stanovení vlhkosti   ČSN EN ISO 17892-1 Zeminy 

2. 
Stanovení objemové hmotnosti 

přímým měřením 

ČSN EN ISO 17892-2  

čl. 4.1, 5.1, 6.1, 7 
Zeminy 

3. 
Stanovení zdánlivé hustoty pevných 

částic  

ČSN EN ISO 17892-3,  

mimo čl. 4.4, 5.2, 6.2 
Zeminy 

4. Stanovení zrnitosti 
ČSN EN ISO 17892-4,  

mimo  čl. 4.4, 5.4, 6.3 
Zeminy 

5. Stanovení konzistenčních mezí 
ČSN EN ISO 17892-12,  

mimo čl. 4.3, 5.4, 6.3 
Zeminy 

6. Stanovení uhličitanů ČSN 72 1022 Zeminy 

7. Stanovení ztráty žíháním 
Metodiky ČGÚ 1987,  

Kapitola 8 - pro zeminy ostatní 
Zeminy 

8. Proctorova zkouška zhutnitelnosti ČSN EN 13286-2, příloha NB Zeminy 

9. 

Stanovení kalifornského poměru 

únosnosti, okamžitého indexu 

únosnosti a lineárního bobtnání 

ČSN EN 13286-47 Zeminy 

10. Zkouška stlačitelnosti  v edometru ČSN EN ISO 17892-5 Zeminy 

11. Stanovení bobtnavosti v edometru 
Metodiky ČGÚ 1987,  

Kapitola 20, postup A 
Zeminy 

12. Zkouška pevnosti v prostém tlaku ČSN EN ISO 17892-7 Zeminy 

13. 
Nekonsolidovaná neodvodněná 

triaxiální zkouška 
ČSN EN ISO 17892-8 Zeminy 

14. Krabicová smyková  zkouška ČSN EN ISO 17892-10 Zeminy 

15. * Stanovení objemové hmotnosti ČSN 72 1010, metoda D1 Zeminy 

16. * Statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006, příloha A, B, D 
Zeminy 

a sypaniny 

17. * Rázová zatěžovací zkouška ČSN 73 6192, skupina C 
Vozovky 

a podloží 

18. * 
Měření nerovností povrchu vozovek 

latí 
ČSN 73 6175, kapitola 8 

Konstrukční 

vrstvy 

vozovky 
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Pořadové 

číslo   
1
 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody  2 

Předmět 

zkoušky 

19. 
Stanovení vlhkosti sušením 

v sušárně 
ČSN EN 1097-5 Kamenivo 

20. Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor ČSN EN 933-1 Kamenivo 
1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového 

čísla označeny hvězdičkou 

 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, 

u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného 

postupu (včetně všech změn) 

 

ČGÚ – Český geologický úřad 


