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Zkoušky: 

Pořadové 

číslo
1
 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

1 Stanovení polycyklických 

aromatických uhlovodíků 

(PAU) metodou GC/MS a 

jejich sumy výpočtem z 

naměřených hodnot3 

SOP M01 

(ČSN EN 15527:2009) 

Asfaltová směs, asfaltové 

pojivo, asfaltový recyklát, 

a další materiál obsahující 

asfaltové prvky 

2 Stanovení sušiny 

gravimetricky 

SOP M02 

(ČSN EN 14346:2007) 

Asfaltová směs, asfaltové 

pojivo, asfaltový recyklát, 

a další materiál obsahující 

asfaltové prvky 
1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového 

čísla označeny hvězdičkou 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, 

u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu 

(včetně všech změn) 
3 stanovované analyty: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, 

benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno[1,2,3-

cd]pyren, benzo(g,h,i)perylen. dibenzo(a,h)anthracen 

 

 

 

 


