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Zkoušky: 

Pořadové 
číslo

1 
Přesný název  

zkušebního postupu/metody 
Identifikace  

zkušebního postupu/metody2 
Předmět zkoušky 

1* Zkoušky ultrazvukem 

UT 

 

ČSN EN ISO 17640 

ČSN EN 10228-3 

ČSN EN 10228-4 

ČSN EN 12680-1 

ČSN EN 12680-2 

ČSN EN ISO 16810 

SEP 1921 

Kovové materiály 

2* Zkoušky radiografické 

RT 

ČSN EN ISO 5579 

ČSN EN ISO 17636-1 

ČSN EN ISO 16371-2 

ČSN EN ISO 17636-2 

Kovové materiály 

3* Zkoušky magnetické 

MT 

ČSN EN ISO 17638 

ČSN EN 10228-1 

ČSN EN 1369 

Kovové materiály 

4* Zkoušky kapilární 

PT 

ČSN EN ISO 3452-1 

ČSN EN 10228-2 

Kovové materiály 

5* Zkoušky vizuální 

VT 

ČSN EN 13018 

ČSN EN ISO 17637 

Kovové materiály 

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového 

čísla označeny hvězdičkou 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, 

u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného 

postupu (včetně všech změn) 

 

Zkratky: 

SEP - Stahl-Eisen Prüfblatt 


