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Zkoušky: 

Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

1 Statické zkoušky 

1.1 Stanovení pevnosti v ohybu ZP 01 

(ASTM F382, čl. 7.2.1; 

ISO 9585) 

Dlahy – 

1.2 Stanovení pevnosti v ohybu ZP 02 

(ČSN EN 843-1) 

Keramické 

materiály 

– 

1.3 Stanovení pevnosti v ohybu ZP 03 

(ČSN EN ISO 13356, čl. 4.6; 

ISO 6474-1, čl. 6.4.3; 

ISO 14704; 

ČSN EN ISO 6872, čl. 7.3.1; 

ASTM C1161) 

Keramické 

materiály 

– 

1.4 Stanovení pevnosti při 

biaxiálním ohybu 

ZP 04 

(ČSN EN ISO 13356, čl. 4.5; 

ISO 6474-1, čl. 6.4.2; 

ASTM C1499) 

Keramické 

materiály 

– 

1.5 Statická zkouška ZP 13 

(ISO 7206-10) 

Femorální 

hlavice 

– 

1.6 Statická zkouška v krutu ZP 15 

(ASTM F1264 čl. 6.5.2) 

Hřeby – 

2 Únavové zkoušky 

2.1 Únavová zkouška v ohybu ZP 05 

(ČSN EN ISO 13356, čl. 4.10; 

ISO 6474-1, čl. 6.9; 

ISO 22214) 

Keramické 

materiály 

– 

2.2 Únavová zkouška ZP 06 

(ČSN EN ISO 14801) 

Dentální 

implantáty 

– 

2.3 Únavová a statická zkouška ZP 07 

(ČSN EN ISO 11334-1, čl. 5.6, 5.7) 

Předloketní 

berle 

– 

2.4 Únavová zkouška v ohybu ZP 08 

(ASTM F382, čl. 7.2.2) 

Dlahy – 

2.5 Únavová zkouška v ohybu ZP 09 

(ASTM F1264, čl. 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1) 

Hřeby – 
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Pořadové 

číslo1 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody2 
Předmět zkoušky 

Stupně 

volnosti3 

2.6 Únavová zkouška v ohybu ZP 10 

(ISO 7206-4) 

Femorální 

dříky 

– 

2.7 Únavová zkouška v ohybu ZP 11 

(ISO 7206-6) 

Femorální 

krčky 

– 

2.8 Únavová zkouška v ohybu ZP 12 

(ČSN EN ISO 21536, čl. 7.2.1; 

ISO 14879-1; 

ASTM F2083, čl. 6.3.1; 

ASTM F1800) 

Tibiální plata – 

2.9 Únavová zkouška v ohybu ZP 16 

(ASTM F1264 čl. 6.3.2) 

Kostní šrouby – 

3 Otěrové zkoušky 

3.1 Otěrová zkouška ZP 14 

(ČSN EN ISO 21536, čl. 7.2.2;  

ISO 14243-2; 

ISO 14243-3) 

Kolenní 

náhrady 

– 

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny 

hvězdičkou  
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných 

dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn) 
3 laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace 

 

Vysvětlivky:  

ZP – Zkušební postup zpracovaný laboratoří 

 


